
0

10

20

30

40

50

60

200 250 300 350 400 450 500 550 600

压
⼒
损

失
值

(m
m

Aq
)

催化剂⼊⼝温度［℃］

线速1.0Nm/sec〔150×150×50mmL ⾦属蜂窝〕

150cpsi (5.2/1.60)
200cpsi (4.0/1.60)
260cpsi (3.2/1.50)
300cpsi (3.2/1.30)
400cpsi (3.2/0.96)
500cpsi (3.2/0.75)

孔密度和压⼒损失值的例⼦

各种孔密度下的压⼒损失特性。在实际的设计中，基于这些特性算出实机中的压⼒损失值，并进⾏提案。
详情请咨询本公司。

由于数据会根据催化剂的评估条件、制造条件、使用环境等发生变化，这是作为参照的数据。
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