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催化剂⼊⼝温度［℃］

( SV:30,000/h, 甲烷:1,000ppm, O2:20%, N2 balance)

D3PT*S40C (H2O:0%)
D3PT*S40C (H2O:0%) 650℃2小时后
CC31****S40C (H2O:0%)
CC31****S40C (H2O:0%) 650℃2小时后

甲烷 净化特性的例⼦（１）

除了因硫成分引起的中毒之外，还会发生因热引起的劣化、催化剂表面状态逐渐变化引起的性能降低等。此外，净
化温度也会根据⽔量⽽发生变化。本公司还可提案开发用于甲烷净化的催化剂。 详情请咨询本公司。

物质名 分类 化学式 示性式 沸点
(大致)

爆炸极限
下限浓度
(大致)

温度上升
1000ppm@25℃Air

（大致）
甲烷 烷烃 CH4 CH4 -161.6℃ 5.0% 30℃

开发催化剂

650℃2H
（SV:15,000h-1, CH4:1,000ppm, H2O:10％, Air balance）

由于数据会根据催化剂的评估条件、制造条件、使用环境等发生变化，这是作为参照的数据。
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